
平均年輪幅試験 710 円

含水率試験 2,310 円

　1　材質試験 含水率試験（小試験体） 520 円

比重試験（全乾） 1,400 円

比重試験（生材・気乾） 970 円

収縮率試験 2,310 円

吸収量試験 1,760 円

吸湿性試験 2,310 円

圧縮試験 2,310 円

引張試験 2,310 円

　2　強度試験 曲げ試験 2,310 円

せん断試験 2,310 円

割裂試験 2,310 円

硬さ試験 2,310 円

衝撃曲げ試験 1,320 円

くぎ引抜抵抗試験 2,310 円

縦振動ヤング係数測定試験（小断面） 950 円

縦振動ヤング係数測定試験（小断面以外） 1,570 円

接着性能試験　（合板） 2,200 円

接着性能試験　（集成材） 2,310 円

実大曲げ試験（公称長さ6m以下かつ材積0.075㎥以下） 6,000 円

実大曲げ試験（公称長さ6m以下かつ材積0.15㎥以下） 10,590 円

実大曲げ試験（公称長さ6m以下） 21,190 円

実大曲げ試験（公称長さ13m以下） 41,750 円

実大曲げ試験（公称長さ13m超） 66,840 円

　3　製品性能試験 実大曲げヤング係数測定試験（公称長さ6m以下かつ材積0.075㎥以下） 2,630 円

実大圧縮試験（公称長さ1.5m未満） 6,300 円

実大座屈試験（公称長さ1.5m以上） 22,240 円

面内せん断試験（長さ2m以下） 40,760 円

面内せん断試験（長さ4m以下） 51,300 円

面内せん断試験（長さ6m以下） 61,860 円

面内せん断試験（長さ6m超） 72,410 円

曲げ試験（建築用パネル） 7,880 円

面内圧縮試験（建築用パネル） 22,240 円

局部荷重曲げ試験（建築用パネル） 7,880 円

接合部せん断試験 13,160 円

接合部引張試験 13,160 円

腐朽試験 72,020 円

木竹酢液品質試験 3,150 円

ひずみ測定（ゲージ貼付・測定、1試験体あたり8個毎） 3,730 円

※根拠規定：熊本県手数料条例第２条

※金額には消費税が含まれます。

　２　試験手数料

試　　　験　　　名 金額（１件につき）


